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TABSAL SCL

La empresa

Aunque Tabsal solamente tiene 20 afos, la empresa es el resultado de una historia de éxito que
arranca en 1952. En esta fecha nace Carpinteria Saldise, lo que seria el germen de
una importante empresa manufacturera de puertas interiores denominada Industrias Carsal que
fue pionera en Espana, fabricando puertas canto oculto en los anos 60, moldeadas en los 80, la-
cadas en los 90 y finalmente puerta técnica, tanto resistentes al fuego como acusticas en los pri-
meros afnos de este siglo. Tabsal nace en 1999, como una nueva iniciativa lanzada desde Car-
sal, representando un desafio tecnoldgico dirigido a la sustitucion de la madera maciza de cali-
dad por un producto compuesto de madera que resuelva los grandes e histéricos problemas del
uso de aquella, la estabilidad.

Fruto de un proceso de |1+D+| interno desarrollado en Carsal, nace finalmente ese producto bus-
cado, el LIGNUMSTRAND, y con él Tabsal.

Actualmente, al frente de la empresa se encuentra la tercera generacion de esta familia que alla
por mediados del siglo pasado emprendiera esta apasionante andadura.
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Compromiso Medioambiental

TABSAL SCL SL asume una responsabilidad y un compromiso con el medio

ambiente y el desarrollo sostenible, que comienza por su materia prima, com- 4/ ‘
prando y comercializando producto con certificado PEFC, asegurando asi su

sostenibilidad y su funcion de sumidero de COZ2. k,"

En esta misma linea, destacar que la madera con la que se fabrica ™
LIGNUMSTRAND proviene de un perimetro de 200 km a la redonda de la fabri- P E FC
ca, lo que convierte a nuestro producto en local, y evita asi grandes cantidades PEFC/14-35-00022
de emisiones a la atmdsfera, minimizando el transporte.

Compromiso con la Innovacion y la Calidad

TABSAL SCL es una empresa donde la innovacion no solo se basa en desarrollar nuevos pro-
ductos, también supone impulsar nuevos modelos de negocio, ofrecer nuevos servicios y mejorar
procesos para ser capaces de ofrecer al cliente el producto idoneo.

La vision de TABSAL SCL del mundo pasa porque la mejor opcién siempre es la suma, de ahi el
espiritu colaborador en todos los ambitos de la organizacion: tanto con clientes, como con pro-
veedores, empresas complementarias que puedan enriquecer la oferta, organizaciones



LIGNUMstrano LA NUEVA MADERA

LIGNUMSTRAND es la marca comercial de un producto cuyo nombre genérico es LSL
(Laminated Strand Lumber). Este pertenece a la gran familia de productos estructurales com-
puestos de madera, mas conocidos en inglés como EWP (Engineered Wood Product); se trata
de un macro tablon (8200620 con grueso entre 30-100 mm) con unas caracteristicas mecani-
cas similares o incluso mejores que la propia madera maciza.

LIGNUMSTRAND se fabrica a partir de tronquillos de madera principalmente de chopo, certifi-
cada de proximidad, que son convertidos en astillas que se secan y encolan con resinas de po-
liuretano, libres de formaldehido y fenol, y que una vez orientadas y apiladas se introducen en
un prensa que, mediante presién e inyeccion de vapor, hace que quede conformado un tablén
cuyo perfil de densidad es homogéneo a través del grueso.

LIGNUMSTRAND esta disponible en dos tipos, el Industrial y el Estructural. La diferencia fun-
damental es que el primero, el Industrial, no esta sometido a control externo, y el segundo, el
Estructural, como producto con marcaje CE tiene consecuentemente el control que este tipo de
productos requiere segun su Sistema. También se fabrica una versién de mayor resistencia al
fuego mediante la adicion de ignifugantes en el proceso, alcanzando una clasificacion de C s1
d0 y unos tiempos de carbonizacion sorprendentes.

LIGNUMSTRAND INDUSTRIAL

LIGNUMSTRAND se fabrica en una version dedicada a su uso industrial en muy distintas areas,
desde embalaje de calidad a estructuras de mesas de billar, pasando por bastidor de puertas
técnicas y especiales, asi como estructuras de muebles tapizados, tableros de encofrar, pisas
de escaleras, baldas extras resistentes para estanterias comerciales e industriales, etc.

Las dos cualidades principales que aconsejan estos y otros usos son la resistencia y la estabili-
dad. Gracias a la especial composicién y proceso, LIGNUMSTRAND ofrece unas excepcionales
cualidades de estabilidad que aseguran de por vida la falta de movimientos, tan frecuentes en la
madera maciza, ademas de ofrecer unos valores de rotura por esfuerzo tan altos o mas que la
mayoria de las maderas duras tipicas europeas como el roble, haya, castano, etc.

Propiedad Norma Unidad | Simbolo |Variacion| CH-60 | CH-65 | CH-70 | CH-80
Densidad EN 323 Kg/m3 P +/- 7% 600 650 700 800
Modulo ruptura flexion paralela ENE]':'Z; [[i':]'?’] N/mm’ fm 25 29 33 45
Modulo elasticidad flexion paralela BN ) N/mm? Emi 6500 | 8100 | 9300 | 12700
EN 408 (9)
Resistencia al arranque de tornillo, cara UNE EN 320- KN 1,35 1,75 2,21 3,38
Resistencia al arranque de tornillo, canto 1993 1,22 1,61 2,14 3,21
Humedad EN 322 % H +/- 3% 9 9 9 9
Clasificacién al fuego EN13501 D D D D
Formaldehido EN 717-1 E-1 E-1 E-1 E-1
Velocidad de carbonizacion mm/min B, - - - -
Tolerancias dimensionales EN 14374
Largo mm +/-7
Ancho mm +/-8
Grueso mm +0,8/-0,4




LIGNUMSTRAND ESTRUCTURAL

LIGNUMSTRAND en su versién estructural es extraordinariamente estable y resistente. Su uso
directo como vigas compuestas, ya sean doble T, cajon, celosia u otras, o como postes, dinte-
les, montantes, correas, riostras, tableros y demas elementos estructurales de construccion, fue
el objeto basico de su creacion. Su composicion libre de formaldehido y otros posibles com-
puestos emisores de COVs, como demuestran los ensayos realizados, obtiene la maxima pun-
tuacidon , A+ en el sistema de evaluacién francés, hacen de LIGNUMSTRAND un material tan
seguro como la madera de la que esta hecho.

LIGNUMSTRAND es un producto estructural para uso protegido, clases de servicio 1y 2, no
siendo apto para su utilizacion en exteriores sin proteccion. Existen dos calidades como se pue-
de apreciar en el cuadro de caracteristicas de la pagina siguiente, una, con un alto médulo de
ruptura en flexion paralela al eje principal (MOR), 35 al canto y 39 N/mm2 a la cara, y otra que
aunque mas bajo este, 27 y 34, nos ofrece un "charring rate" o velocidad de carbonizacién real-
mente impresionante Bn(0_30)=0.54 mm/min. Valores similares a los que pueda ofrecer una
madera dura de alta densidad.

COMPARATIVA PRESTACIONES CON OTROS PRODUCTOS

. ; : Lignumstrand| M Laminada Madera coniferas CLT
Propiedades Simbolo Unidad E 10,7 GL 24h c24 c18
Resistencia a flexion de canto fm.0.canto.kc N/mm? 35 24 24 18 24
Resistencia a traccién paralela a la fibra frok N/mm? 29 16,5 14 11 14
Resistencia a traccién perpendicular a la fibra f190,cara k N/mm? 0,66 0.4 0.4 0,3 0.4
Resistencia a Compresién paralela a la fibra fook N/mm? 29 24 21 18 21
Resistencia a Compresién perpendicular a la fibra |f ; gg canto i N/mm? 8,7 PAT 53 4.8 3.15
Resistencia a esfuerzo cortante de canfo fv0cantok N/mm? 8,6 2 2,5 2 5
Densidad Px Kg/m® 670 380 350 320 490
N/mm? 11.600 11600 11000 9000
Modulo de elasticidad en flexion. Paralelo al grang = ool 5 Lo
[ N/mm 9.900 9400 7400 6000 8825
Modulo de elasticidad cortante de canto G p.canto i N/mm? 2100 720 690 560 690
Resistencia al fuego, velocidad carbonizacién Ba mm/min 0.59 0,7 0.8 0.8 0,87
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TABSAL/LSL/2020-EN

LIGNUMSTRAND posee el marcaje CE en virtud del ETA 19/0456 de 20/4/2022 conforme al
EAD 130308-00-0304 para el producto LignumStrand perteneciente a la familia de Structural
Composite Lumber: Laminated Strand Lumber (LSL), a nombre de TABSAL SCL, S.L., para
su planta en Uharte-Arakil, Navarra, Espafia.

L " ) Norma de ensayo . Lignumstrand | Lignumstrand
Caracteristica Siimbolo | Unidad y, 0 clasificacion Observaciones E10,7 ignifugo E 9,5F
Resistencia a la flexion axial. Resistencia a EN 14374 (4.4.2) P
laiflexianide canto Sl kcamo | NMmM2 EN 408 (19) Caracteristica 35 27.3
Resistencia a la flexion axial. Resistencia a EN 14374 (4.4.3) -
Vo T o A S kcaa | N/Mm2 EN 408 (19) Caracteristica 39,6 34,4
EN 14374 (4.4.4
Resistencia a la traccién paralela a la fibra Jiro N/mm2 = 403E 3) ) Caracteristica 29,1 18,7
Resistencia a la traccion perpendicular a EN 14374 (4.4.5) 5
Jafibra (cara] Siookcma | N/Mm2 EN 408 (16) Caracteristica 0,66 0,38
EN 14374 (4.46
Compresion paralela a la fibra o N/mmz2 ( ) Caracteristica 29 21
: EN 408 (15)
Compresion perpendicular a la fibra EN 14374 (4.4.7) e
eomprasidn del canto Ses0k caro | N/MM2 EN 408 (16) Caracteristica 8,7 8,2
Compresién perpendicular a la fibra: _ EN 14374 (4.4.7) T
SRRn AR Sesok e | N/MmM2 EN 408 (16) Caracteristica 10,8 11,2
Resistencia al esfuerzo cortante paralelo a EN 14374 (4.4.8)
la fibra. Resistencia de canto. Ensayo de| /o0& came | N/mm2 Caracteristica 8,6 i
Cizalladura EN 408 (18)
Resistencia al esfuerzo cortante paralelo a EN 14374 (4.4.9)
la fibra. Resistencia de cara. Ensayo de| f,.ox caa N/mm2 Caracteristica 3,2 1,7
Rodadura EN 789 (11)
Maédulo de elasticidad en flexion paralela a EN 14374 (4.5.2) .
ia fibra: canio b — N/mm2 EN 408 (9) Media 10.700 9.500
Modulo de elasticidad en flexion paralela a EN 14374 (4.5.2) .
Ia fibra: cara P N/mm2 EN 408 (9) Media 11.600 10.600
Médulo de elasticidad en traccion EN 14374 (4.5.3) )
perpendicular: cara Eioocara | N/MmM2 EN 408 (9) Media 180 170
Modulo de cortante correspondiente a la EN 14374 (4.5.4) ;
flexion de canto Gocaro | NIMM2 | 455 (18) Eale i Tl
Médulo de cortante correspondiente a la EN 14374 (4.5.5) .
B il carm G ocaa N/mm?2 EN 789 (11) Media 470 440
] Media 722 736
Densidad 3 EN 323
Sene o Ko/ Caracteristica 663 707
Durabilidad frente a agentes biolégicos: EN 350-2016
Hylotropes bajulus. EN46:2016 Kinee DCD Al
Durabilidad frente a agentes biologicos: EN 350-2016
Reticulitermes spp. EN117:2012 clase DS DCD
s " o EN 350-ZUT6
Durabilidad frgntg a agentes biologicos: EN113:1996 + SI5EE DC 4 DC 1
Hongos basidiomicetos P—
Ensayo SBI, clasificacion al fuego UNE-EN 13823 clase N/D C-s1
Velocidad de carbonizacion (cara) Boro30) mm/min 0,53 0,45
Velocidad d bonizaci i( /mi BP0 Caracteristica 0.56 0,52
elocidad de carbonizacion (canto) Boeo-30) MM/MIN [ 1204 Anexo A i k
Velocidad de carbonizacion nominal Buo-30) mm/min 0,59 0,54
Resistencia al arranque de tornillo, cara kN EN 320-1993 Caracteristica 241 221
Resistencia al arranque de tornillo, canto KN EN 320-1993 Caracteristica 2,36 2,14
Permeabilidad al Aire VA+ (m3/h.m2) EN 12114:2000 50 Pa 0,02 0,02
Permeabilidad al Vapor de Agua u (adimensional) EN ISO 12572 Media 211 214
- : emision <0,001 <0,001
Emisidon de formaldehido mg/m3 EN 717-1
clase E1 E1
AgBB 2018 pasa/no pasa Pasa Pasa
Emision de VOCs y VOSCs EN 16516 Belga Pasa Pasa
pasa/no pasa
Francesa clase A+ A+
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Tabsal

TABSAL SCL S.L.

Paraje Cerradoa, s/n
31840 — Uharte-Arakil
Navarra- Espaiia
E-mail: tabsal@tabsal.com
Web: www.tabsal.com




